[bookmark: _Hlk58885021]《晶体生长与合成宝石》模拟题
一、单选题
1.由人工生产的自然界尚无对应物的宝石种类是().
A.优化宝石
B.处理宝石
C.合成宝石
D.人造宝石
[答案]:D

2.晶体的基本性质不正确的是().
A.自限性
B.均匀性
C.不对称性
D.各向异性
[答案]:C

3.镶嵌结构属于晶体缺陷中的().
A.点缺陷
B.线缺陷
C.面缺陷
D.体缺陷
[答案]:D

4.晶体缺陷从范围上分,不包括().
A.点缺陷
B.线缺陷
C.组成缺陷
D.面缺陷
[答案]:C

5.焰熔法合成蓝色蓝宝石中添加的致色元素是().
A.Cr
B.Cr+V
C.Fe
D.Fe+Ti
[答案]:D

6.以下不属于焰熔法合成尖晶石内含物的是().
A.气泡
B.弧形生长纹
C.助熔剂残余
D.氧化铝残渣
[答案]:C

7.焰熔法合成尖晶石的折射率()天然尖晶石的折射率.
A.小于
B.大于
C.等于
D.不一定
[答案]:B

8.不适用于水热法生长的宝石有().
A.水晶
B.祖母绿
C.海蓝宝石
D.钻石
[答案]:D

9.水晶的常见合成方法为().
A.焰熔法
B.水热法
C.助熔剂法
D.熔体法
[答案]:B

10.水热法合成水晶晶体中通常可见().
A.籽晶片
B.钉状包裹体
C.纱幔状包裹体
D.弧形生长纹
[答案]:A

11.水热法合成祖母绿的典型特征为().
A.晶质包体
B.气液固三相包体
C.钉状固液包体
D.内部洁净
[答案]:C

12.助熔剂法合成祖母绿中通常可见()包裹体特征.
A.籽晶片
B.助熔剂残余
C.气泡
D.弧形生长纹
[答案]:B

13.晶体提拉法可以生长的宝石晶体().
A.钻石
B.CZ
C.YAG
D.合成碳硅石
[答案]:C

14.绿色钇铝榴石主要用于仿祖母绿,主要的合成方法是().
A.冷坩埚容壳法
B.晶体提拉法
C.高温高压法
D.焰熔法
[答案]:C

15.熔体导模法可以生长的宝石晶体().
A.钻石
B.CZ
C.合成碳硅石
D.GGG
[答案]:D

16.合成变石猫眼常见的方法是().
A.水热法
B.晶体提拉法
C.熔体导模法
D.高温高压法
[答案]:C

17.冷坩埚熔壳法生长的宝石有().
A.水晶
B.祖母绿
C.CZ
D.红蓝宝石
[答案]:C

18.高温高压法生长晶体的实质是().
A.气-固结晶作用
B.液-固结晶作用
C.固-固结晶作用
D.气-液-固结晶作用
[答案]:C

19.人工合钻石常用的方法是()和化学气相沉淀法.
A.晶种触媒法
B.晶体提拉法
C.高温高压法
D.水热法
[答案]:C

20.高温高压合成钻石过程中使用的传压机介质是().
A.铬铁合金
B.石墨
C.叶蜡石
D.金属锆粉或锆片
[答案]:C

21.合成钻石中的黄色与()元素有关.
A.氮元素
B.硼元素
C.铁镍触媒
D.塑性变形
[答案]:A

22.带有磁性的合成钻石与()有关.
A.氮元素
B.硼元素
C.铁镍触媒
D.塑性变形
[答案]:C

23.高温高压合成钻石常用的方法是().
A.晶种触媒法
B.晶体提拉法
C.高温高压法
D.焰熔法
[答案]:A

24.合成翡翠时,加入()可产生绿色.
A.铜
B.铬
C.铁
D.锰
[答案]:B

25.HTHP合成钻石是按照()结构生长.
A.立方体
B.八面体
C.层状
D.立方八面体
[答案]:D

26.CVD合成钻石是按照()结构生长.
A.立方体
B.八面体
C.层状
D.立方八面体
[答案]:C

27.人工合成钻石常用的方法是()和高温高压法.
A.晶种触媒法
B.晶体提拉法
C.CVD法
D.水热法
[答案]:C

28.合成多晶钻石的方法有().
A.焰熔法
B.高温高压法
C.CVD法
D.熔体法
[答案]:C

29.合成碳硅石的硬度为().
A.8
B.9
C.9.25
D.10
[答案]:C

30.含Co的玻璃呈现()颜色.
A.深蓝色
B.红色
C.黄色
D.绿色
[答案]:A

二、判断题
1.天然玻璃是液态物质快速凝固形成的非晶体.
[答案]:正确

2.溶解和再生是简单的相反现象.
[答案]:错误

3.晶体缺陷从范围上可分为四类:点缺陷,线缺陷,面缺陷和体缺陷.
[答案]:正确

4.研究晶体生长可以为人工模拟晶体生长过程提供启发.
[答案]:正确

5.焰熔法是从熔体中生长单晶体的方法.
[答案]:正确

6.焰熔法合成蓝色Co尖晶石具典型的Co谱.
[答案]:正确

7.火痕是仅仅是劣质加工过程的一种外在表现.
[答案]:正确

8.焰熔法合成的宝石中可见典型的气液包裹体.
[答案]:错误

9.弧形生长纹是典型的焰熔法合成宝石的鉴定特征.
[答案]:正确

10.荧光在鉴定焰熔法合成宝石中具决定意义.
[答案]:错误

11.水热法合成红宝石与天然红宝石可以通过折射率区分.
[答案]:错误

12.天然祖母绿的红外光谱具I型+II型水的吸收峰.
[答案]:正确

13.水热法合成水晶中的渣状包裹体为固态包裹体.
[答案]:正确

14.天然水晶中的渣状包裹体为气液包裹体.
[答案]:正确

15.助熔剂法生长宝石是模拟了自然界的岩浆分异结晶成矿过程.
[答案]:正确

16.助熔剂包裹体可呈现为云翳状,纱幔状.
[答案]:正确

17.熔体法是利用坩埚直接从相应组成的熔体中结晶出相同成分晶体的方法.
[答案]:正确

18.晶体提拉法又名丘克拉斯基法,是利用籽晶从熔体中提拉生长出晶体的方法.
[答案]:正确

19.熔体导模法是定型晶体生长法,是直接从熔体中拉制出各种截面形状的方法.
[答案]:正确

20.合成立方氧化锆颜色的产生是通过补色法原理.
[答案]:正确

21.合成立方氧化锆的晶形与天然一致.
[答案]:错误

22.冷坩埚壳熔法合成的CZ晶形为立方体.
[答案]:错误

23.合成立方氧化锆是CVD技术生长的.
[答案]:错误

24.CZ的中文名称是合成立方氧化锆.
[答案]:正确

25.高温高压合成钻石具有415nm吸收.
[答案]:错误

26.高温高压合成翡翠中添加Ni,Mn元素可以产生紫色.
[答案]:正确

27.化学沉淀法可以合成欧泊,绿松石,青金石和孔雀石.
[答案]:正确

28.欧泊的变彩效应与二氧化硅球体间的间隙无关.
[答案]:错误

29.CVD法既能合成多晶钻石,也能合成单晶钻石.
[答案]:正确

30.合成碳硅石的颜色与其所含杂质金属元素的种类及其存在状态有关.
[答案]:正确

31.石英玻璃又名熔炼水晶,属于晶体.
[答案]:错误

32.施华洛世奇水晶是一种水热法合成的水晶.
[答案]:错误

33.玻璃的折射率可以有一个很大的范围介于1.48~1.69之间.
[答案]:正确

34.天然玻璃具有相对稳定的折射率,大致为1.50.
[答案]:正确

35.铅玻璃的折射率可超1.70.
[答案]:正确

36.玻璃为均质体,在正交偏光镜下全暗.
[答案]:错误

37.玻璃猫眼在垂直眼线的方向可观察到蜂窝状结构.
[答案]:正确

38.玻璃,塑料几乎可以仿所有的天然宝石.
[答案]:正确

39.发光材料是指在各种类型激发作用下能发光的物质.
[答案]:正确

40.夜光宝石的存在是由于宝石材料具有可以发磷光的性质.
[答案]:正确

三、填空题
1.合成宝石的定名方法,必须在其所对应的的天然珠宝玉石名称(###)加"合成"二字.
[答案]:前

2.晶体内部结构具有(###),质点在三维空间有规律的周期性重复排列.
[答案]:格子构造

3.非晶体向晶体转化过程称为(###).
[答案]:脱玻化/晶化

4.石墨向金刚石的转化过程是(###)结晶作用.
[答案]:固-固

5.宝石中的包裹体属于宝石晶体的(###)缺陷.
[答案]:体

6.焰熔法生长宝石工艺中利用(###)火焰产生高温.
[答案]:氢氧

7.焰熔法合成尖晶石具有固定的折射率为(###).
[答案]:1.728

8.焰熔法生长宝石中面包渣状包裹体为(###).
[答案]:原料粉末

9.助熔剂法根据晶体成核及晶体生长方式的不同分为自发成核法和(###).
[答案]:籽晶生长法

10.助熔剂法生长宝石中的三角形,六边形片状包裹体呈现(###)光泽.
[答案]:金属

11.吉尔森助熔剂法生长宝石中的种晶片(###)于底面.
[答案]:平行

12.合成立方氧化锆是通过(###)技术生长的.
[答案]:冷坩埚熔壳法

13.高温高压合成钻石的晶形为立方体和(###)形成的聚形.
[答案]:八面体

14.高温高压合成技术的实质是(###)结晶作用.
[答案]:固-固

15.合成钻石中黄色的产生与(###)元素有关.
[答案]:氮

16.合成钻石中蓝色的产生与(###)元素有关.
[答案]:硼

17.高温高压合成钻石过程中的金属触媒是(###).
[答案]:铁镍

18.合成欧泊的结构为(###).
[答案]:蜥蜴皮构造

19.CVD合成钻石是(###)生长,阴极发光下可观察到条纹.
[答案]:层状

20.放大检查合成碳硅石可见明显的后刻面棱(###).
[答案]:重影

[bookmark: _GoBack]四、问答题
1.简述拼合宝石的定名规则,并举例说明.
[答案]:逐层写出组成材料名称,并在组成材料名称之后加"拼合石"三字,如石榴石,玻璃拼合石;由同种材料组成的拼合石,在组成材料之后加"拼合石"三字,如蓝宝石拼合石.

2.简述晶体从液相中生长的三个阶段.
[答案]:1.介质达到过饱和,过冷却阶段;2.成核阶段;3.生长阶段.人工宝石晶体大部分是从液相中生长出来的.

3.简述影响晶体生长的环境因素.
[答案]:影响晶体生长的环境因素包括:温度;压力;过饱和浓度;杂质(溶液中杂质;熔体中的杂质);粘度;重力(涡流);位置.

4.简述助熔剂法生长宝石中助熔剂的选择应符合什么条件.
[答案]:1.溶解能力强;2.低熔点,高沸点;3.粘滞性小;4.挥发性,毒性和腐蚀性小;5.易于晶体分离;6.不易污染晶体.

5.简述合成立方氧化锆的内部特征.
[答案]:合成立方氧化锆的内部特征有:大多数晶体洁净,偶尔见漩涡状内部特征,气态包裹体或裂隙和未完全熔化的面包屑状的氧化锆粉末.

6.简述高温超高压的实质,温压要求,并举例.
[答案]:实质:固-固结晶作用.粉末样品在一定条件下产生相变并熔融结晶生长.所谓高温超高压是指温度在500摄氏度以上,压力在1.0*109Pa以上.主要应用于合成金刚石,合成翡翠.

7.简述晶种触媒法合成钻石的优缺点.
[答案]:1.优点:可控制晶体生长中心的数目;生长优质晶形好的大单晶.2.缺点:生长速度慢,生长成本高,需控制好晶种的初始生长.

8.简述合成欧泊的生长过程.
[答案]:1.二氧化硅球体的形成;2.二氧化硅球体的沉淀;3.球体的压实.

9.简述合成碳硅石的鉴别特征.
[答案]:合成碳硅石属六方晶系晶体,摩氏硬度9.25,比重3.22,折射率2.65~2.69,双折率0.043,从冠部放大检查可见后刻面棱重影,内部可含有细长的管状包裹体,色散强,切工良好可见强烈的火彩,导热导电.

10.简述玻璃的定义以及仿宝石玻璃的折射率和硬度特征.
[答案]:1.玻璃是二氧化硅和其它物质(碱性和稀土元素氧化物等)的混合物,为非晶质,无定形体.2.仿宝石玻璃:折射率介于1.48~1.69之间,铅玻璃和稀土玻璃可超过1.70;硬度介于5~6之间,一般为5.5.


