中国地质大学(北京)继续教育学院

《工程材料》模拟题

一.单选题
1.马氏体的硬度取决于().
A.钢的含碳量

B.钢中合金元素含量

C.奥氏体的含碳量

D.淬火冷却速度

[答案]:C

2.户外架空导线要求强度与导电性均好,故在拔丝后应采用().
A.再结晶退火

B.去应力退火

C.扩散退火

[答案]:B

3.原始组织为粒状珠光体的f10mm×10mmT10钢试样,正常加热水淬得到()组织.
A.大片状马氏体+残余奥氏体

B.针状马氏体(隐晶马氏体)+粒状Fe3C+少量残余奥氏体

C.回火隐晶马氏体+粒状Fe3C

D.针状马氏体+屈氏体

[答案]:B

4.65Mn钢淬火加热温度一般为().
A.Ac1+30-50摄氏度
B.Ac3+30-50摄氏度
C.Accm+30-50摄氏度
D.A3+30-50摄氏度
[答案]:B

5.为提高20Cr钢的切削加工性能,应采用()工艺.
A.完全退火

B.正火

C.扩散退火

D.去应力退火

[答案]:B

6.纯金属Al晶格中原子排列最密的晶向是().
A.<100>

B.<110>

C.<111>

D.<120>

[答案]:B

7.渗碳后零件的表层含碳量一般在()左右.
A.0.007

B.0.01

C.0.013

D.0.015

[答案]:B

8.试为制作锉刀选用材料().
A.9SiCr

B.T7

C.T12

D.GCr15

[答案]:C

9.T8钢的含碳量可能是().
A.0.0077

B.0.0218

C.0.0211

D.0.043

[答案]:A

10.现制作直径为f20mm的弹簧,硬度为38-50HRC,应选用().
A.65钢冷卷成型+淬火+中温回火

B.60Si2Mn钢热卷成型+淬火+中温回火

C.20钢冷卷成型+淬火+低温回火

[答案]:B

11.珠光体向奥氏体转变时,奥氏体晶核最容易在()形成.
A.铁素体内

B.渗碳体内

C.铁素体渗碳体相界面

D.上述三种情况均可

[答案]:C

12.优质钢(镇静钢)一般都是()脱氧的,因此热处理(<930摄氏度)时晶粒不容易长大.
A.用铝

B.用硅铁

C.用锰铁

D.不

[答案]:A

13.铝合金的再结晶温度随冷变形程度增大而().
A.降低

B.升高

C.不变

[答案]:A

14.淬火加热时奥氏体含碳量越高,淬火至室温后钢中的残余奥氏体量().
A.越少

B.越多

C.不变化

D.不能确定

[答案]:B

15.为改善切削加工性能,低碳钢应进行().
A.完全退火

B.球化退火

C.扩散退火

D.正火

[答案]:D

16.中碳钢正火后的强度比退火后的().
A.低

B.高

C.相似

D.不能确定

[答案]:B

17.45钢零件正常淬火后,其硬度大约为()HRC左右.
A.45

B.55

C.65

D.75

[答案]:B

18.钢的回火一般是在()后进行的.
A.退火

B.正火

C.淬火

D.渗碳

[答案]:C

19.所列组织中,硬度最高的是().
A.下贝氏体

B.回火屈氏体

C.针片状马氏体

D.板条状马氏体

[答案]:C

20.两个截面尺寸相同的碳钢大件,淬水获得的淬硬层深度比淬油的淬硬层深度().
A.大

B.小

C.相近

D.不能确定

[答案]:A

21.欲制造一把高速切削用的铣刀,工作时刀刃温度不超过550摄氏度,硬度63-65HRC,应采用().
A.T12钢淬火+低温回火

B.20CrMnTi钢渗碳+淬火+低温回火

C.W18Cr4V钢淬火+550摄氏度回火三次

D.45钢调质处理+高频淬火低温回火

[答案]:C

22.用45钢制作机床主轴,要求具有良好的综合性能应采用().
A.调质处理

B.氮化处理

C.高频淬火+低温回火

D.正火

[答案]:A

23.直径为10mm的45钢试样正常加热后在油中淬火得到()组织.
A.片状马氏体

B.板条马氏体

C.混合马氏体

D.马氏体+屈氏体

[答案]:D

24.再结晶温度是一个().
A.物理常数

B.有条件的参数

C.不是物理常数

[答案]:B

25.为获得铁素体球墨铸铁,需对球墨铸铁零件进行().
A.石墨化退火

B.正火

C.调质处理

D.变质处理

[答案]:A

26.尺寸精度要求较高的灰口铸铁零件,在铸造后需进行().
A.正火

B.退火

C.去应力退火

D.调质处理

[答案]:C

27.为了获得最佳力学性能,铸铁组织中的石墨应呈().
A.粗片状

B.细片状

C.团絮状

D.球状

[答案]:D

28.球墨铸铁在球化处理的同时还要进行孕育处理,否则将会出现()组织.
A.片状石墨

B.团絮状石墨

C.粗大球状石墨

D.白口

[答案]:D

29.对铸铁石墨化,硅起()作用.
A.促进

B.强烈促进

C.阻止

D.无明显作用

[答案]:B

30.亚共晶铸铁结晶过程,在共析转变前按铁-石墨相图进行,在共析转变及其以后按铁-渗碳体相图进行,其组织是().
A.铁素体+石墨

B.铁素体+珠光体+石墨

C.珠光体+石墨

D.珠光体+渗碳体+石墨

[答案]:C

31.H62属于()相黄铜.
A.单

B.两

C.三

D.固溶体+金属化合物

[答案]:B

32.ZChSnSn11-6合金的组织是属于().
A.软基体软质点

B.软基体硬质点

C.硬基体软质点

D.硬基体硬质点

[答案]:B

33.铸造人物铜像,最好选用().
A.黄铜

B.锡青铜

C.铅青铜

D.铝青铜

[答案]:B

34.铸铁与碳钢的区别在于有无().
A.莱氏体

B.珠光体

C.铁素体

[答案]:A

35.淬火+中温回火的组织是().
A.回火马氏体

B.回火屈氏体

C.回火索氏体

[答案]:B

36.机床主轴承受较大载荷,要求具有良好综合力学性能,轴颈耐磨,硬度50-55HRC,应选用().
A.40Cr钢调质+表面淬火(局部)+低温回火

B.20Cr钢渗碳+淬火+低温回火

C.45钢正火

D.45钢调质处理

[答案]:A

37.现制作直径为f20mm的弹簧,硬度为38-43HRC,应选用().
A.65钢冷卷成型+淬火+中温回火

B.60Si2Mn钢热卷成型+淬火+中温回火

C.20钢冷卷成型+淬火+低温回火

D.45钢淬火+中温回火

[答案]:B

38.实测的晶体滑移需要的临界分切应力值比理论计算的小,这说明晶体滑移机制是().
A.滑移面的刚性移动

B.位错在滑移面上运动

C.空位,间隙原子迁移

D.晶界迁移

[答案]:B

39.T12钢正常淬火+中温回火后的组织是().
A.回火马氏体

B.回火屈氏体

C.回火屈氏体+A'

D.回火屈氏体+碳化物

[答案]:D

40.一般情况下,在一个晶粒内部().
A.晶格位向完全不一致

B.有位向差很小的亚晶粒

C.有位向差很大的亚晶粒

D.原子排列完全一致

[答案]:B

41.在面心立方结构中,原子排列最紧密的晶向族是().
A.<110>
B.<111>
C.<100>
D.<112>
[答案]:A

42.完全退火的T12钢组织中存在严重的Fe3CⅡ网,为了消除Fe3CⅡ网应采用()工艺.
A.完全退火

B.正火

C.淬火+高温回火

D.球化退火

[答案]:B

43.60钢的含碳量是().
A.0.0077

B.0.06

C.0.006

D.0.0006

[答案]:C

44.Fe-C合金中,Fe3CⅡ含量最高的是().
A.0.77%C

B.4.30%C

C.2.11%C

[答案]:C

45.g-Fe比a-Fe的溶碳量大,其原因是g-Fe的().
A.致密度大

B.配位数大

C.总的间隙大

D.间隙半径大

[答案]:D

46.Mo在钢中主要起抑制第二类回火脆性的钢是().
A.15CrMo

B.W6Mo5Cr4V2

C.40CrMnMo

D.1Cr18Ni10Mo2Ti

[答案]:C

47.可用作机床主轴的钢是().
A.20CrMnMo

B.9SiCr

C.60Si2Mn

D.40Cr

[答案]:D

48.GCr15钢中的铬平均含量是()%.
A.1.5

B.15

C.0.15

D.0.015

[答案]:A

49.1Cr17使用状态的金相组织为().
A.马氏体

B.奥氏体

C.铁素体

D.珠光体

[答案]:C

50.金属的电阻率随温度的升高而().
A.降低

B.不变

C.升高

D.不确定

[答案]:C

51.与a-Fe相比,g-Fe的晶体结构特点是原子排列().
A.配位数较小

B.紧密且间隙尺寸小

C.紧密且间隙尺寸大

D.不紧密

[答案]:C

52.具有面心立方晶格的金属塑性变形能力比体心立方晶格的大,其原因是().
A.滑移系多

B.滑移面多

C.滑移方向多

D.滑移面和方向都多

[答案]:C

53.金属化合物VC的晶格类型应该与().
A.钒的相同

B.碳的相同

C.钒碳其中之一相同

D.钒,碳的都不同

[答案]:D

54.在铁碳合金平衡组织中,强度最高的是().
A.铁素体

B.渗碳体

C.低温莱氏体

D.珠光体

[答案]:D

55.Cr12钢经粗加工,淬火,回火及精磨后,为消除精磨产生的应力,应采用().
A.完全退火

B.再结晶退火

C.扩散退火

D.去应力退火

[答案]:D

56.作为淬火介质,油,水,盐水的冷却能力为().
A.依次降低

B.依次升高

C.先升高后降低

D.先降低后升高

[答案]:B

57.T8钢正火得到()组织.
A.细片状珠光体

B.粒状珠光体

C.回火索光体

D.马氏体

[答案]:A

58.铸铁中的大部分碳以片状石墨存在,这种铸铁称为().
A.白口铸铁

B.麻口铸铁

C.普通灰口铸铁

D.可锻铸铁

[答案]:C

59.共析钢小件(f5mm),淬火后得到马氏体和屈氏体组织,是因为淬火().
A.加热温度>Ac3

B.加热温度<Ac3

C.冷却速度>VK

D.冷却速度略小于VK

[答案]:D

60.钢的淬透性主要取决于().
A.钢中的含碳量

B.钢中的合金元素及含量

C.钢的淬火冷却速度

D.工件的截面尺寸

[答案]:B

61.奥氏体的晶体结构为()结构.
A.体心立方

B.面心立方

C.密排六方

[答案]:B

62.GCr15钢轴承套圈经过淬火+低温回火后,进行精磨,为防止出现磨削裂纹,应进行().
A.去应力退火

B.再结晶退火

C.扩散退火

D.重结晶退火

[答案]:A

63.为提高过共析钢的切削加工性能,并为淬火做好组织准备,常采用球化退火,其球化退火的温度一般为().
A.Ac1+20-30摄氏度
B.Ac3+20-30摄氏度
C.Accm+20-30摄氏度
[答案]:A

64.可用作弹簧的钢是().
A.45

B.Cr12

C.60Si2Mn

D.20CrMnTi

[答案]:C

65.钢在加热时,珠光体转变为奥氏体的临界点为().
A.Ac1

B.Ac3

C.Accm

[答案]:A

66.碳溶入a-Fe形成的固溶体叫().
A.铁素体

B.奥氏体

C.珠光体

D.Fe3C

[答案]:A

67.组成晶格的最基本的几何单元是().
A.原子

B.晶胞

C.晶粒

D.亚晶粒

[答案]:B

68.从奥氏体中脱溶析出的渗碳体是().
A.一次渗碳体

B.二次渗碳体

C.三次渗碳体

D.共晶渗碳体

[答案]:B

69.可用作轴承的钢是().
A.GCr15

B.9SiCr

C.60Si2Mn

D.20Cr

[答案]:A

70.白口铸铁与灰口铸铁在组织上的主要区别是().
A.无珠光体

B.无渗碳体

C.无铁素体

D.无石墨

[答案]:D

71.高碳钢的淬火加热温度是().
A.Ac1+30-50摄氏度
B.Ac3+30-50摄氏度
C.Accm+30-50摄氏度
[答案]:A

72.现制作中型载重汽车半轴,应采用().
A.T8钢淬火+低温回火

B.40Cr钢调质

C.20Cr渗碳淬火+中温回火

[答案]:B

73.间隙相多数是由过渡族元素M与非金属元素X组成,其组元的原子半径之比RX/RM().
A.<0.59

B.>0.59

C.不确定

[答案]:B

74.对Cu-Ni合金,下列表述中哪个是错误的().
A.具有fcc结构

B.高温下发生互扩散

C.结晶时呈树枝状生长

D.比Cu容易变形

[答案]:D

75.密排六方结构的致密度为().
A.0.68

B.0.78

C.0.74

D.0.86

[答案]:C

76.Fe-1.3%C合金平衡凝固后,其组织为().
A.P+F

B.P+Fe3CII

C.P+F+Fe3CII

D.P+A+Fe3CII

[答案]:B

77.共析钢T8加热完全奥氏体化,随后缓慢冷却,发生共析转变,转变为()组织.
A.奥氏体

B.铁素体

C.珠光体

D.Fe3C

[答案]:C

78.冷变形金属的回复退火过程弹性应变能基本消除是在()阶段.
A.低温回复

B.高温回复

C.晶粒外形变化

D.中温回复

[答案]:B

79.20CrMnTi钢中的钛在钢中的主要作用是().
A.提高钢的淬透性

B.提高回火稳定性

C.提高钢的强度

D.细化晶粒

[答案]:D

80.Pb在室温进行的塑性变形属于().
A.冷加工

B.热加工

C.不能确定

[答案]:B

81.2.11%C成分的Fe-C合金平衡结晶到室温得到()组织.
A.P+Fe3CⅡ(网)

B.P+Ld'少量

C.P+Fe3CⅡ(网)+Ld'少量

D.P+a

[答案]:A

82.对冷变形金属进行加热,电阻率明显降低是由于()的结果.
A.多边化过程

B.再结晶退火

C.低温回复

D.中温回复

[答案]:C

83.在工业生产条件下,金属结晶时冷速愈快,(形核率)N/(长大率)G值(),晶粒愈细.
A.愈大

B.愈小

C.不变

D.等于零

[答案]:A

84.金属铸锭中的柱状晶是由于晶体生长方向与()造成的.
A.散热方向平行

B.散热方向垂直

C.散热方向相反

D.散热方向相同

[答案]:C

85.同一物质在固态时发生晶格类型的转变,称为().
A.同分异晶转变

B.同素异构

C.同质异构

D.同素异晶转变

[答案]:D

86.为满足钢材切削加工要求,一般要将其硬度范围处理到()左右.
A.200HB

B.40HRC

C.700HV

D.60HRC

[答案]:A

87.机床曲轴应使用何种材料制造().
A.20

B.HT150

C.QT600-3

D.KTZ500-4

[答案]:C

88.在面心立方结构中,原子排列最紧密的晶面族是().
A.{110}

B.{111}

C.{100}

D.{112}

[答案]:B

89.金属的结晶通常是由().
A.近程有序转变成长程有序的过程

B.长程有序转变成近程有序的过程

C.长程有序状态的过程

D.近程有序状态的过程

[答案]:A

90.铜和镍两个元素可以形成()固溶体.
A.无限溶解度的间隙

B.有限溶解度的间隙

C.无限溶解度的置换

D.有限溶解度的置换

[答案]:C

91.欲使冷变形金属的硬度降低,塑性提高,应进行().
A.去应力退火

B.再结晶退火

C.完全退火

D.重结晶退火

[答案]:B

92.ZnS属于().
A.正常价化合物

B.电子化合物

C.间隙化合物

D.间隙相

[答案]:A

93.合金铁素体比铁素体的强度高,这是由于()造成的.
A.弥散强化

B.加工硬化

C.细晶强化

D.固溶强化

[答案]:D

94.碳钢中的金属化合物是属于().
A.正常价化合物

B.电子化合物

C.复杂晶格间隙化合物

D.间隙相

[答案]:C

95.碳原子溶入a-Fe中可能形成的合金相是().
A.间隙固溶体

B.置换固溶体

C.正常价化合物

D.复杂结构的间隙化合物

[答案]:A

96.平衡结晶时,共晶白口铁在共晶温度,平衡共存的相为().
A.液相

B.液相+奥氏体

C.奥氏体+渗碳体

D.液相+奥氏体+渗碳体

[答案]:D

97.金属的晶粒越细小,则其().
A.强度,硬度高,塑性,韧性好

B.强度低,硬度高,塑性,韧性好

C.强度高,硬度低,塑性,韧性好

D.强度,硬度高,塑性,韧性差

[答案]:A

98.在亚共析钢的室温组织中,随着含碳量的增加,则组织中的珠光体量().
A.增加

B.减少

C.不变

D.相等

[答案]:A

99.碳原子溶解在()间隙中形成的固溶体称为奥氏体.
A.a-Fe

B.g-Fe

C.a

D.g

[答案]:B

100.莱氏体的平均含碳量为().
A.0.0077

B.0.0218

C.0.0211

D.0.043

[答案]:D

101.铁碳合金组织中,属于固溶体的是().
A.奥氏体和渗碳体

B.铁素体和珠光体

C.铁素体和奥氏体

D.莱氏体和奥氏体

[答案]:C

102.45钢的含碳量是().
A.0.0077

B.0.0045

C.0.045

D.0.00045

[答案]:B

103.按钢的用途划分T12A钢属于().
A.结构钢

B.工具钢

C.弹簧钢

D.高级优质钢

[答案]:B

104.具有FCC结构的金属有().
A.a-Fe

B.g-Fe

C.Cr

D.Mg

[答案]:B

105.具有BCC结构的金属,其滑移系为().
A.{110}<111>

B.{111}<110>

C.{123}<111>

D.{112}<111>

[答案]:A

106.T12钢正常淬火应得到().
A.隐针马氏体+粒状碳化物+残余奥氏体

B.大片状马氏体+显微裂纹

C.板条马氏体

D.回火马氏体+粒状碳化物

[答案]:A

107.钢件淬火后晶粒粗大从而韧性降低,其主要原因是().
A.加热温度过高

B.保温时间过长

C.冷却速度过快

D.钢料为普通钢

[答案]:A

108.弥散强化可以使材料的().
A.强度升高,硬度降低,塑性,韧性降低

B.强度降低,硬度升高,塑性,韧性降低

C.强度,硬度升高,塑性,韧性较好

D.强度,硬度升高,塑性,韧性降低

[答案]:C

109.钢的淬透层深度主要取决于().
A.钢的淬硬性

B.钢的淬透性

C.工件截面尺寸

D.淬火冷却速度

[答案]:B

110.Cu原子溶入Ni中可形成的合金相有()

A.置换固溶体

B.间隙固溶体

C.间隙相

D.无限固溶体

[答案]:A

111.T12钢正常加热温度应是().
A.Ac1+(30-50摄氏度)

B.Ac3+(30-50摄氏度)

C.Accm+(30-50摄氏度)

D.A1+(30-50摄氏度)

[答案]:A

112.40Cr钢正常淬火后,马氏体的含碳量()钢的含碳量.
A.等于

B.小于

C.大于

D.不能确定

[答案]:A

113.现制作尺寸小且只承受冲击的汽车齿轮,心部强度要求具有较好的强韧性,应采用().
A.T10钢淬火+低温回火

B.65Mn钢淬火+中温回火

C.20Cr钢渗碳+淬油+低温回火

D.45钢调质处理

[答案]:C

114.现制作截面直径f30mm的弹簧,硬度38-43HRC,应选用()

A.65钢冷卷成型+淬火+中温回火

B.60Si2Mn钢热卷成型+淬火+中温回火

C.20钢冷卷成型淬火+低温回火

D.T10钢热卷成型+淬火+低温回火

[答案]:B

115.现制作直径3mm的卷簧,硬度HRC38-50,应选用().
A.65钢冷卷成型+去应力退火

B.60Si2Mn钢热卷成型+淬火+中温回火

C.20钢冷卷成型淬火+低温回火

[答案]:B

116.在铁碳合金平衡组织中,硬度最高的是().
A.铁素体

B.珠光体

C.低温莱氏体

D.奥氏体

[答案]:C

117.碳钢与工业纯铁的化学成分分界点是().
A.0.000218

B.0.0077

C.0.0211

D.0.043

[答案]:A

118.成分一定的合金钢,欲提高其淬透性,可采取().
A.钢中加入Co元素

B.减小零件的截面尺寸

C.用冷却能力强的淬火剂

D.提高淬火加热温度或延长加热保温时间

[答案]:D

119.对材料进行细化晶粒处理可以使材料的().
A.强度,硬度升高,塑性,韧性降低

B.强度降低,硬度升高,塑性,韧性降低

C.强度,硬度升高,塑性,韧性较好

D.强度升高,硬度降低,塑性,韧性降低

[答案]:C

120.具有面心立方晶体结构(fcc)的金属有().
A.a-Fe

B.g-Fe

C.Mg

D.Zn

[答案]:B

121.15钢零件正常淬火后,其马氏体形态为().
A.针片状

B.针片状和板条状

C.板条状

D.粗片状

[答案]:C

122.20Cr钢中的Cr在钢中的主要作用是().
A.提高钢的淬透性

B.提高钢的硬度

C.提高钢的强度

D.提高钢的塑性

[答案]:A

123.60Si2Mn汽车板簧使用状态的金相组织为().
A.回火马氏体

B.回火屈氏体

C.回火索氏体

D.珠光体

[答案]:B

124.经冷轧后的15钢钢板,要求降低硬度应采用().
A.球化退火

B.完全退火

C.再结晶退火

D.扩散退火

[答案]:C

125.适合切削加工的硬度是().
A.200HB

B.42HRC

C.65HRC

D.500HB

[答案]:A

126.用于制作汽车板簧钢应选用().
A.60Si2Mn

B.T12

C.GCr15

D.20CrMnTi

[答案]:A

127.碳钢的含碳量范围是().
A.0-0.0218%

B.0-0.77%

C.0.0218-2.11%

D.0.77-4.3%

[答案]:C

128.弹性好的组织是().
A.回火马氏体

B.回火索氏体

C.回火屈氏体

D.低温莱氏体

[答案]:C

129.与粗晶材料相比,细晶材料的().
A.强度硬度高,塑性韧性好

B.强度硬度高,塑性韧性差

C.强度硬度低,塑性韧性好

[答案]:A

130.下列钢中含碳量最低的是().
A.GCr15

B.T10

C.W18Cr4V

D.1Cr18Ni9Ti

[答案]:D

131.含Mn量较高的合金钢,不具备如下哪个特点().
A.奥氏体比较稳定

B.Ms点较低

C.韧性较好

D.不易过热

[答案]:C

132.对于金属材料,既可提高强度,硬度,又可提高塑性,韧性的方法是().
A.加工硬化

B.固溶强化

C.细晶强化

D.第二相弥散强化

[答案]:C

133.一般来讲共析钢过冷奥氏体等温转变产物中,下面哪一种硬度最低?
A.P

B.M

C.T

D.B下

[答案]:A

134.碳钢加热形成的奥氏体,冷却到室温不能得到()组织.
A.铁素体

B.渗碳体

C.莱氏体

D.珠光体

[答案]:C

135.下列淬火方法中,能够得到下贝氏体的方法是().
A.分级淬火

B.双介质淬火

C.等温淬火

[答案]:C

136.若作一冷冲模具,应选用().
A.20

B.45

C.9SiCr

[答案]:C

137.45钢要求具有良好的综合机械性能,应采用().
A.回火

B.完全退火

C.调质处理

D.淬火+低温回火

[答案]:C

138.45钢齿轮要求齿面硬,耐磨(57-59HRC),心部具有良好的综合性能应采用().
A.调质处理

B.氮化处理

C.高频淬火+低温回火

D.正火

[答案]:AC

139.体心立方晶格的配位数是().
A.6

B.8

C.10

D.12

[答案]:B
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